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h Genomlnazione comiperdale Diam. di Rif.
Mascar"“ Slrlln ) = Curva tiplca Stacet/
P Dirmensione
. N N 19sa0 | (passante %) Aggregate
Via Gramsci, 14 - 25011 Caicinato {BS) Sabbia mezzana 12520 13083
13242
R . 100,00 125
Provenienza Calcinatello {B5) Serie stacc Serie di base 100,00 0
Scheds tecnica 100,00 ag
Deposito Calcinatello {BS; 823 g
0 7 i (B} di prodotta n® 100,00 &3
100,00 56
Origine Naturale Lavorazione Non frantumato 100,00 p
100,00 40
Data 25-giu-18 DdT numero 100,00 35
DoP N°1 - MAS.CPR 305/2011 All, It 200,00 5
“ 100,00 4
-1305 - CPR 0589 ) ’ -+ Curva Granufometiica Tipica - Carta Semilogaritmica ]ug:oo 20
. ) 100,00 16
Destrltlone Petrografica 7 MM SAR A i 108 10006 14
f
Aggregato dl orighe allivionale formata In prevalenza da rocce di 90 doa,00 125
natura dolomitlca e calcares. Litatipi prevalenti delomitic, calcared, 80 160,00 11,2
vpleaniefa ehimisma acldo, shicatlel, vulcanicl = chimismo basko & a0 160,00 10
sedimentari terrigenl; litolipl subordinati Ignel Intrusivi, feldspat], jl “2 20 n 100,00 B
metamorflci gnelsycl, ralcarel sefclferi e quarzosl. sclstosth, / €0 a 49,55 63
- LI y y
/ 1,40 | 14D 99,91 - 56
w ¥
,f D D 92,90 4
/ a0 pfi4 | D72 63,95 2
20 38,26 i
10 1541 05
o
Lt o 8,64 0,25
°§» & o 2 & 3,04 0,525
Stacel di rerimento 1,50 0,063
d 4 0
. . Aggregat] per miscele Aggregati per materiall legatie
Note: . Aggregatl per calcestruzzo Ageregati per malte | bituminose . |non e per apere chvill e strsdall

Percentﬁla‘li d! passante al setaced di dimnnslnnl intermedie Slg!arldensllﬁcai!v.a q;ila pr.o.va UNI EN 12620:2008 | UNI EN 13139:2'003 UNI EN 13043:2004 UNI EN 13242:2008

lndtcaﬂneﬁa curva tiplca ’ J Unlth di misura
REG = ;
Granulometria i ] - 1AG ) ) :FINE cp
Dimensiohe g " 18/B {mm) 0/4 0/4
Categorla ) cat, Gfa5
Indice di forma dei granull / particelle st - Stnr
Coefficiente di appiattimento F Fi nr NPD
Particelle schiaceiate / superficl frantum C- (%)
Massa velumica del granuli “|Pssa f Pdry {Mg/mc) | 2,722
Assarbimento 0 . C WA (% i ,

Contenuto fini (polveri)
Qualltd dei fini {equivalente in sabbia)
Quallti del finl iMu di metilene]
Affinita al leganti bituminosi
Contenuto di conchigile:..

Contehuto di grumi di arg

la e partic, friabill

Resistenza aIIa framimentaz / frantumaz - LA

Resistenza alla frammentazione per urto 5Z SZnr

Resistenza alla usura superficiale Mde Mde br

Resistenza alla levigabilitd ] VL - PSY Vinr

Resistenza alla abrasione superficiale AAV AAV nr

Resistenza alla abrasione pneumat, chiod An Annr

Resistenza allo shock termico ShK.Term.

REQLIS

Claryr ) . L i e 0,005 0,005

Solfati solubill in acido : 50, ASD,2 AS0,2

Solfati idrosolublli di aggregatl riciclatl SO, 1l

Zolfo totale ; S 0,02 0,02

Componenti che alterano fa velocita di presa ed 5015;"‘;"';"? PluNc;gara Pi”N‘:;‘éa"a
acldao 1uivico A

Indurimenta del calcestruzzo, nelle malte, nelle - resls £omp, NFD NFD.

miscele con leganti ldradlici * limpur.organ Assente Assenic

Contenuto in éarbonato j CC0, . 6,15 ]

DURAB AVRLUAREAZIO ALCA

Reattlvita éic_ali silice - ASR : ‘NWR.{PC 0,04) NR {PC 0,04)

Prova di copfranto con éls a caratter. note ___ [Comparatlva __ _ ] TR

DURAR ALA [) () D )
Resistenza al P.elo / disgelo

NPD

Mg50,

Stabilits dI volume - Ritiro per essiccamento
Costituentf che a terang ia stabllita di volume * Ldlsint, silicato dicalcico

della scorla di accialeria’o di alto forno " fdisint def ferro
0 A PER (QLO
Emissione di radioattivita L NEE LM ITE D§ EEGGE 71 i LEGGE
Rilascic di metalli pesantl Cr-Pb-Cd-He-As NEI LIMITI DI LEGGE TI DI LEGGE
Rilascio di idrecarbugi poliaromaticl 1PA NEI LIMETI DI LEGGE T1 DELEGGE
Rliasclo di carbonio pollaromatico C poli Tt DI LEGGE
| {T| DI LEGGE -
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